               Otrzymywanie  tlenku  miedzi (II)

Sprzęt:                                                        Odczynniki:

- zlewki  na  250  cm3  – 3 szt.                   – CuSO4* 5 H 2O –5g

- tygiel  porcelanowy                                  - NaOH –1 M –50 cm 3
- zestaw  do  ogrzewania                            -  BaCL 2  -  1%

- zestaw  do  sączenia                                 -  HCL  -  2 M

- cylinder  miarowy  na  100 cm 3
-  probówki

Wykonanie:

5g CuSO 4 * 5H 2O  rozpuścić w  25 cm 3  wody (ewentualnie  przesączyć ) i  ogrzać  prawie  do  wrzenia,  tak  samo  ogrzać  50 cm 3  1 M NaOH.  Następnie  wlać  gorący  roztwór  siarczanu (VI) miedzi (II)  do  roztworu  NaOH i  ogrzać  prawie  do  wrzenia. Zlewkę  pozostawić,  aż wytrącony  czarny  osad  opadnie  na  dno,  a  następnie  ostrożnie  zalać  roztwór  znad  osadu. Osad  płukać  przez  dekantację  3-4  razy  niewielkimi  porcjami ( po  ok. 30 cm 3  )  wody. W  celu  sprawdzenia  dokładności  przemycia  ostatnią  porcję  wody  zlać do  probówki ( lub  szkiełko  zegarkowe ) i  dodać  roztworu  BaCL 2. Jeżeli  powstanie  biały  osad  siarczanu  ( VI ) baru  lub zmętnienie  nierozpuszczalne  w  2M HCL  (co  świadczy  o  obecności  jonów SO 42- )  należy  przemywanie  kontynuować. Po odmyciu  od  jonów  SO42- , sączek  odcisnąć  na  tyle, aby  można  było go  przenieść  do wytarowanego tygla . Tygiel  z  sączkiem  ogrzewać  ostrożnie  maleńkim  płomieniem , w celu wysuszenia tlenku , po czym przeprażyć  w  temperaturze czerwonego żaru przez 20-30 minut . Po ostudzeniu  zważyć,  obliczyć  wydajność  i  sprawdzić  czystość  otrzymanego  preparatu.

Napisz równanie reakcji otrzymywanie tlenku miedzi ( II ).

Wydajność reakcji obliczyć  ze wzoru:

        masa otrzymanego osadu CuO  

W=------------------------------------------- * 100%               
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X teoret.=---------------------------- * m CuSO4 * 5H2O

                   M  CuSO4 * 5 H2O

M  CuO-  masa  molowa  CuO

M  CuSO4 * 5 H2O – masa  molowa  CuSO4 * 5 H2O

m CuSO4 * 5H2O – naważka CuSO4 * 5 H2O  wzięta  do  oznaczenia

Przy  obliczaniu  wydajności  należy uwzględnić współczynnik reakcji.

                    Sprawdzenie  czystości  preparatu

                                      CuO

1.Małą  ilość  preparatu  (ok.0,5 g)  wsypać  do  probówki  i  zalać  kilkoma  cm3  1  M  H2SO4.  Osad  powinien  się  całkowicie  rozpuścić. Obecność  na  dnie  probówki  osadu  miedzi  świadczy,  że  preparat  jest  zanieczyszczony.

Napisz  równanie reakcji  rozpuszczenia  się  CuO  w  kwasie  siarkowym (VI).    

