Opracowała Ewa Kraska

ZESTAW    ZADAŃ    TESTOWYCH
KLEJENIE     I     OKLEJANIE

zawód:  stolarz

I. Uzupełnij zdanie:

   1.  Kleje są to substancje nieorganiczne lub organiczne zdolne do   

        trwałego łączenia dwóch sklejanych ciał w wyniku ...................., 

        czyli przyczepności kleju do powierzchni klejonego tworzywa 

        oraz ........................, czyli spójności międzycząsteczkowej kleju .

II. Udziel krótkiej odpowiedzi:

2. W rozpoznawaniu organoleptycznym klejów wykorzystuje się                                  

        następujące cechy:                                                                                                                      

· .........................................   

· .........................................

· .........................................

· .........................................

3.  Do klejów glutynowych zaliczamy: 

· .........................................

· .........................................

· .........................................

4.  Zbyt kwaśny odczyn lub zbyt silna zasadowość kleju jest  

    przyczyną (czego?) .............................................................................................................. .............................................................................................................. 

5.  Przygotowanie powierzchni drewna do klejenia polega na (podaj 

    3 czynności): 

· ...........................................................

· ...........................................................

· ...........................................................

6.  Mechaniczne nanoszenie roztworów klejowych odbywa się za pomocą  

    nakładarek (wymień 3 rodzaje ):                                                                           

· .......................................................

· .......................................................

· .......................................................

7. Wyróżnia się 3 parametry klejenia (wymień):

· ..................................................... 

· .....................................................

· .....................................................             

8.  Najczęstsza przyczyną paczenia się elementów płytowych po oklejeniu  

    ich okleiną naturalną jest (wymień co najmniej 2): 

· .........................................................

· .........................................................  

· ......................................................... 

III. Odróżnij prawdę od fałszu:

9.  Kleje glutynowe są to kleje topliwe (tak lub nie).

10. Wikol jest klejem polioctanowinylowym (tak lub nie). 

IV. Wybierz poprawną odpowiedź:

11. Szkodliwy dla organizmu ludzkiego wolny formaldehyd występuje                     

        w kleju :

     a - glutynowym 

     b - kazeinowym 

     c - mocznikowym 

     d - polioctanowinylowym 

12. Osłabienie spoiny klejowej i obniżenie odporności na wodę     

        powoduje modyfikowanie kleju za pomocą: 

  a - utwardzacza

  b - plastyfikatorów 

  c - wypełniaczy 

  d - spieniaczy

13. Klej glutynowy rozpuszcza się w naczyniach : 

 a - niklowanych 

 b - zanurzonych w wodzie podgrzewanej 

 c - szklanych 

 d - podgrzewanych bezpośrednio na źródle ciepła 

14. Odczyn kleju określa się : 

 a - za pomocą klejomierza 

 b - organoleptycznie 

 c - za pomocą wskaźnika papierkowego 

 d - wiskozymetrem 

15. Do mechanicznego oklejania wąskich powierzchni używany jest klej: 

  a - kazeinowy 

  b - fenolowy 

  c - neoprenowy 

  d - topliwy 

16. Czas trwający od momentu naniesienia kleju do zakrycia drugiego 

        elementu nazywa się:

  a - czasem załadunku 

  b - czasem sezonowania 

  c - czasem zasadniczego klejenia 

  d - czasem otwartym 

17. W celu złagodzenia skutków ewentualnego przebicia kleju przez             

        okleinę naturalną należy przed klejeniem: 

   a - dodać mąki żytniej 

   b - dodać barwnika 

   c - dodać mniejszą niż wynika z receptury ilość wody 

18. Klej mocznikowy utwardza się na skutek: 

   a - odparowania wody 

   b - działania temperatury 

   c - dodania utwardzacza 

19. Do kleju Wikol dodaje się kredy lub mączki drzewnej jeżeli: 

   a - klej jest zbyt rzadki 

   b - klei się drewno wilgotne 

   c - klei się drewno porowate 

20. Skrócenie czasu zasadniczego klejenia uzyskuje się przez:

   a - zwiększenie stężenia kleju 

   b - skrócenie czasu przetrzymywania w prasie 

   c - podwyższenie temperatury klejenia 

   d - podniesienie ciśnienia klejenia 

