Opracowała Ewa Kraska

Zawód: stolarz

Klasa  III 

BADANIE   WYNIKÓW  NAUCZANIA

Zakreśl poprawną odpowiedź.

1. W drewnie sosnowym wiosenne przyrosty – słoje mają kolor: 

a- czerwony

b- brązowy

c- jasny

d- zielony 

2. Brunatną barwę drewna posiadają gatunki: 

a- świerk, osika 

b- dąb, jesion

c- brzoza, limba 

d- topola, olcha

3. Higroskopijność jest to:

a- nasączanie wodą

b- pobieranie pary wodnej z powietrza

c- krzywienie się desek

d- zmiana koloru drewna

4. Sęki w drewnie powstają na skutek: 

a- rakowatości  

b- wrośnięcia części gałęzi       

c- mroźnej zimy                            

d- wrośnięcia kawałków kory 

5. Sinizna w drewnie spowodowana jest przez:

a- sęki 

b- łyko 

c- owady 

d- grzyby 

6. Chodniki- otwory w drewnie mogą być drążone przez:

a- termity 

b- spuszczela 

c- mrówki 

d- dżdżownice

7. Wg PN kłody mają długość: 

a- 1,5-2,4 mb

b- 2,5-5,9 mb 

c- 6,0-9,5 mb 

d- 9,6-12 mb

8. Hydrotermiczna obróbka drewna polega na:

a- suszeniu

b- parzeniu i parowaniu

c- prasowaniu

d- malowaniu na gorąco

9. Pożądana wilgotność drewna do produkcji mebli:

a-   5%

b- 10%

c- 15%

d- 20%

10. Płycina to:

a- wypełnienie wolnej przestrzeni między ramiakami,

b- piła chwytowa do płytkiego narzynania 

c- nieprzelotowe gniazdo czopowe 

d- tarnik do łamania krawędzi 

11. Drewno procentowo najwięcej kurczy się w kierunku: 

a- wzdłużnym

b- promieniowym 

c- stycznym

d- rdzeniowym

12. Płetwiak to: 

a- dłuto 

b- strug 

c- frez nasadzany 

d- wiertło do sęków 

13. Końcówka robocza wiertła do drewna to: 

a- szpic 

b- ząb 

c- pióro 

d- żądło 

14. Cokół występuje jako 

a- podstawa mebli skrzyniowych 

b- element wsporczy w ościeżnicy 

c- łączy dwie nogi w stole 

d- stanowi wzmocnienie skrzyni 

15. Przymyk w drzwiach może być: 

a- tępy

b- obrotowy 

c- klepkowy 

d- zataczany 

16. Rzaz jest to : 

a- część tnąca freza 

b- wiór ze strugarki 

c- ślad po pile 

d- nazwa wiertła 

17. Frezy jednolite nasadzane mogą mieć nazwę: 

a- ukosowe 

b- odkrywkowe 

c- żłobkowe 

d- ścinowe 

18. Pomiaru względnej wilgotności powietrza dokonujemy: 

a- anemometrem 

b- psychrometrem 

c- dynamometrem 

d- amperomierzem

19. Przy skrawaniu kąt alfa to: 

a- kąt ostrza 

b- kąt przyłożenia 

c- kąt natarcia 

d- kąt nastawny 

20. Trasowanie polega na: 

a- szlifowaniu wzdłużnym 

b- frezowaniu pod kątem 

c- wyznaczaniu linii cięcia 

d- ostrzeniu noża 

21. Która z poniższych ręcznych pił jest piłą chwytową: 

a- krawężnica 

b- płatnica 

c- krzywica 

d- odsadnica 

22. W maszynach stosuje się przekładnie obrotów: 

a- ślimakowe 

b- konwektorowe 

c- klepkowe 

d- inwektorowe 

23. Okno może być konstrukcji: 

a- drabiniastej 

b- panelowej 

c- stojakowej 

d- krosnowej 

24. Utwardzoną warstwę kleju między elementami nazywamy: 

a- spoiną 

b- grubizną 

c- pasmem

d- nitką 

25. Klej albuminowy jest pochodzenia: 

a- roślinnego 

b- ptasiego 

c- syntetycznego 

d- zwierzęcego 

26. Suport jest to: 

a- dodatek do konserwacji drewna 

b- część ruchoma w obrabiarce 

c- urządzenie do pomiaru średnicy 

d- osłona w pilarce stolikowej 

27. Schody policzkowe nazywamy również: 

a- spocznikowymi 

b- bazowymi 

c- podestowymi 

d- siodłowymi 

28. Drewno warstwowe mocno sprasowane nazywamy:

a- unofleksem 

b- lamifleksem 

c- unilamem 

d- lignofolem

29. Ślemię jest to element występujący: 

a- w krześle do łączenia podzespołów 

b- w przekładni zębatej 

c- w schodach drabiniastych 

d- w ościeżnicy okiennej

30. Trzpień we frezarce dolnowrzecionowej jest mocowany: 

a- w korbowodzie 

b- w uchwycie szczękowym 

c- w korpusie 

d- we wrzecionie 

31. Grubość czopa w stosunku do grubości elementu winna stanowić: 

a- 1/2 grubości elementu 

b- 1/3 grubości elementu 

c- 1/4 grubości elementu 

d- 1/5 grubości elementu 

32. Tarcicę iglastą ogólnego przeznaczenia wg PN dzielimy na: 

a- cztery klasy jakości 

b- pięć klas jakości 

c- sześć klas jakości 

d- siedem klas jakości 

33. W wyniku skrawania obwodowego wyrzynka pozyskuje się: 

a- deseczki 

b- okleinę 

c- obrzeża 

d- obłogi 

34. W klasyfikacji sklejki ogólnego przeznaczenia rozróżnia się cztery 

      klasy jakości:

a- klasa I, II, III, IV,

b- 1, 2, 3, 4.

c- A, B, C, D. 

d- A, B, BB, BBB.

35. W suszarniach konwekcyjnych wykorzystuje się zjawisko: 

a- braku dostępu ciepła 

b- kumulowania się ciepła 

c- oddawania ciepła 

d- unoszenia ciepła 

36. Do najnowszych metod suszenia – szczególnie tarcicy dębowej 

      stosuje się:

a- suszenie promiennikowe 

b- suszenie podciśnieniowe 

c- suszenie kontaktowe 

d- suszenie wiatrakowe

37. W klejach zdolność do trwałego łączenia powierzchni dwóch 

      sklejanych ciał następuje w wyniku : 

a- adhezji

b- kohezji

c- wnikania

d- spawania

38. Kleje glutynowe są produkowane z:

a- skór i kości bydlęcych 

b- z mleka krowiego  

c- z krwi bydlęcej 

d- z lateksu 

39. Klej kazeinowy występuje w handlu w postaci : 

a- proszku 

b- granulek 

c- płynnej 

d- w tabliczkach

40. W płytach wiórowych klasę - stopień higieniczności oznaczamy   

      literą : 

a- B

b- C

c- D

d- E

