Opracowała Ewa Kraska

Klasa  II  

zawód: stolarz 

TEST     WIADOMOŚCI

I.  Udziel krótkiej odpowiedzi: 

1.  Ze względu na zakres obowiązywania normy krajowe dzielimy na 

   (podaj nazwy): 

-PN - .....................................

-BN - .....................................

-ZN - ......................................

2.  Wyróżnia się następujące zasadnicze części drzewa: (wymień 4)

   ..........................................

   ...........................................

   ........................................... 

   ........................................... 

II.  Odróżnij prawdę od fałszu: (odpowiedz tak lub nie)

3.  Żywica zawarta w drewnie przeznaczonym do produkcji mebli 

    i stolarki budowlanej jest  niepożądana: 

                  TAK                    NIE        

4.  Wytrzymałość drewna wzrasta wraz ze wzrostem gęstości  

                   TAK                   NIE   

III.  Wybierz prawidłową odpowiedź:

5.  Do wyrobów szkutniczych zaliczamy:

     -a - beczki 

     -b - skrzynki 

     -c - skrzypce 

     -d - łodzie

6.  Zwiększanie się wymiarów liniowych i objętości drewna wskutek wchłaniania wody nazywa się: 

    -a - nasiąkliwością 

-b - pęcznieniem

-c - paczeniem

-d - pogrubianiem

7.  Paczenie się drewna jest wynikiem: 

-a - pęcznienia

-b - nierównomiernego skurczu drewna w czasie wysychania

-c - nieodpowiedniej obróbki 

-d - niewłaściwego lakierowania

8.  Przewodność elektryczna drewna jest: 

-a - stała 

-b - zwiększa się w miarę wzrostu wilgotności od 0-30%

-c - zmniejsza się w miarę wzrostu wilgotności od 0-30%

-d - zmienna 

9.  Stosunek działającej siły do powierzchni przekroju nazywamy: 

-a - wytrzymałością 

-b - naprężeniem 

-c - sprężystością 

-d - ciśnieniem 

10.  Najgroźniejszym owadem żerującym w meblach jest: 

-a - kornik 

-b - kołatek 

-c - spuszczel 

11.  Drewno okrągłe o długości 2,5-5,9 m nazywa się: 

-a - dłużycą

-b - kłodą

-c - wyrzynkiem 

12.  Tarcicę obrzynaną otrzymuje się w wyniku: (2 odpowiedzi)

-a - przetarcia jednokrotnego 

-b - przetarcia indywidualnego 

-c - przetarcia jednokrotnego z obrzynaniem

-d - przetarcia dwukrotnego 

13.  Grubość desek wynosi: 

-a - 5-13 mm 

-b - 16- poniżej 50 mm

-c - 50-100 mm 

-d - 5- 100 mm 

     14. Tarcicę iglastą ogólnego przeznaczenia dzieli się na klasy    

          jakości: 

        -a - sześć klas 

        -b - pięć klas 

        -c - cztery klasy 

        -d - trzy klasy 

15.Obłogi uzyskuje się w wyniku skrawania: 

-a - płaskiego 

-b - obwodowego 

-c - mimośrodowego 

     16. Klasy jakości sklejki oznacza się następująco: 

        -a - I, II, III, IV. 

        -b - 1,2,3,4.

        -c - A, B, BB, BBB. 

        -d - a, b, c. 

     17. Jednostką miary sklejki jest: 

        -a - metr bieżący 

        -b - metr kwadratowy 

        -c - metr sześcienny 

        -d - tona 

IV.  Udziel krótkiej odpowiedzi: 

18. Sklejką nazywamy....................................................................

      ......................................................................................................... 

      19. Wyróżnia się 7 sortymentów tarcicy obrzynanej ogólnego 

          przeznaczenia: (wymienić )........................................................

        ......................................................................................................

      20. Lignofol jest to .........................................................................

           ...................................................................................................

      21. Wymień 6 najważniejszych odmian płyt pilśniowych: 

         -a - .............................................................

         -b - ............................................................

         -c - .............................................................

         -d - .............................................................

         -e - .............................................................

         -f - ..............................................................

      22. Oblicz miąższość jednej deski o wymiarach: 

            25 mm x 100 mm x 4,5 m . Wynik podaj w m3.

      23. Płyty uzyskane przez sklejenie wiórów ściskanych prostopadle 

            do ich płaszczyzn to .................................................................

      24. Celem trasowania drewna jest: 

· ................................................................................................

· ................................................................................................

· ................................................................................................

· ................................................................................................

      25. Położenie noża podczas skrawania określają następujące 

            wielkości kątowe: (podaj nazwy) 

          -a- alfa..............................................

          -b- beta ............................................

          -c- gamma .......................................

          -d - delta ............................................

     26. Na proces skrawania drewna wpływają następujące czynniki: 

           (wymień przynajmniej 4) 

· .....................................................................

· .....................................................................

· .....................................................................

· .....................................................................

V.  Wybierz prawidłową odpowiedź: 

27. Ostrzenie zębów piły przerywamy gdy: 

    -a - zęby błyszczą 

    -b - zęby matowieją 

    -c - wierzchołki leżą w jednej linii

    -d - pojawia się “drut” 

     28. Przy dłutowaniu i wierceniu ręcznym otworów przelotowych 

          w elementach o grubości powyżej 30 mm należy: 

          -a - podłożyć ostruganą deszczułkę 

          -b - obrabiać ostrożnie przy przechodzeniu narzędzia na drugą 

                stronę 

          -c - wiercić lub dłutować z obu stron “na spotkanie” 

          -d - zamocować drewno tak, aby dokładnie przylegało do płyty 

                strugnicy,

      29. Pręt stalowy z naciętymi na powierzchni drobnymi zębami 

            stanowiącymi ostrza skrawające to: 

          -a - tarnik 

          -b - pilnik 

          -c - zębak 

VI.  Uzupełnij poniższe zdania: 

30. Płatnica służy do ...........................................................

      Otwornica służy do .......................................................

      Grzbietnica służy do .....................................................




