Opracowała Ewa Kraska

TEST WIADOMOŚCI - TWORZYWA DRZEWNE

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.

I   Uzupełnij poniższe zdania:

1.  Płyty sklejane z nieparzystej liczby fornirów, których włókna w przylegających do siebie warstwach są wzajemnie prostopadłe nazywa się ................................................................ .

2.  Płyty wytwarzane z włókien drzewnych z dodatkiem lub bez środków chemicznych nazywa się ............................................................................................................................ .

3.  Płyty twarde pokryte jednostronnie materiałem lakierniczym wyprodukowanym z żywic syntetycznych to .....................................................................................................................       

II  Udziel krótkiej odpowiedzi :

4. Płyta wiórowa jest to płyta wykonana z ..................................................................................

......................................................................................................................................................

5.  Narysuj płyty wiórowe:

     a). prasowane 


     

b). wytłaczane 

6.  Drewno warstwowe powstaje w wyniku sklejenia .................................................................

....................................................................................................................................................

III  Wybierz prawidłową odpowiedź:

7. Obłogi pozyskuje się w wyniku skrawania:

  a - płaskiego

  b - obwodowego

  c - mimośrodowego

8. Okleiny posiadają klasy jakości

  a - siedem

  b - cztery

  c - trzy

  d - dwie

9. Podczas składowania wilgotność oklein i obłogów powinna wynosić:

  a - 10%

  b - 15%(3%

  c - 20%

  d - 25%(3%

10.  Klasy jakości sklejki oznacza się następująco :

   a - I,II,III,IV

   b - a, b, c, d

   c - 1, 2, 3, 4

   d - A, B,BB, BBB

11.  Jednostką miary sklejki jest:

   a - metr bieżący

   b - metr kwadratowy

   c - metr sześcienny

   d – tona

12.  O jakości sklejki decyduje: ........................................................................................... .

13.  W płytach wiórowych klasy higieny oznaczamy literą:

    a - A

    b - B

    c - D

    d - E

14. Metoda postforming polega na:

    a - oklejaniu płyt wiórowych laminatem HPL

    b - lakierowaniu płyt pilśniowych

    c - oklejaniu płyty wiórowej okleina sztuczna i pokryta warstwą lakieru

15. Okleiny sztuczne z imitacją porów drewna określa się jako:

    a - porowate

    b - moletowane

    c - chropowate

    d - frakcjonowane

16.  Jednostka handlowa płyt wiórowych laminowanych i oklejanych okleina sztuczna jest:

    a - metr bieżący

    b - metr kwadratowy

    c - metr sześcienny

    d - tona

17. Płyty MDF to:

    a -płyty pilśniowe lakierowane

    b - płyty wiórowe prasowane 

    c - płyty pilśniowe półtwarde

    d – płyty wiórowe średniociężkie

IV.  Udziel krótkiej odpowiedzi.

18.Do najważniejszych odmian płyt pilśniowych ulepszonych należą: [podaj 6]

    a - ......................................................................................

    b - .......................................................................................

    c - .......................................................................................

    d - .......................................................................................

    e - .......................................................................................

19.      f - .......................................................................................

20.  Płyty pilśniowe stosuje się:

    ...........................................................................................

    ...........................................................................................

    ...........................................................................................

    ...........................................................................................

20.  Oblicz miąższość deski o wymiarach :

     gr.25mm; szer. 120mm; dl.4,5m.

     Wynik podaj w metrach sześciennych.
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